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Un des objectifs de la politique environnementale de l'Union euro-
p�enne est de r�duire les �missions des v�hicules automobiles.
Les normes Euro 96 et Euro 2000 s'int�ressent en particulier aux
�missions par �vaporation dues � la perm�ation du carburant �
travers les mat�riaux polym�res.

Dans ce papier, nous exposons la m�thode d'essai des lignes de
carburant d�velopp�e � l'IFP avec PSA et Renault. Nous pr�sen-
tons �galement des r�sultats obtenus avec divers types de canali-
sations et plusieurs fluides d'essai. Au vu de ces r�sultats et de la
s�v�rit� des nouvelles normes, les �quipementiers et les fournis-
seurs de mati�res doivent d�velopper de nouvelles solutions afin
d'am�liorer la r�sistance � la perm�ation.

EMISSIONS DUE TO PERMEATION
THROUGH THE VEHICLE FUEL LINES

The aim of the environmental policy of the European Union is to
reduce the automotive hydrocarbon emissions. The Euro 96 and
future Euro 2000 standards are particularly dealing with the emis-
sions due to fuel permeation through polymeric materials.

In this paper, the testing procedure for fuel lines developed at IFP,
PSA, and Renault, is described. Results obtained with various
types of fuel lines and several fuels are detailed. According to
these results and to the new stringent standards, equipment and
material suppliers will have to develop new solutions with improved
permeation resistance.

LAS EMISIONES POR EFECTO DE PERMEABILIDAD
A TRAV�S DE LAS CANALIZACIONES
DE LOS VEHêCULOS AUTOMîVILES

Uno de los objetivos de la pol�tica medioambiental de la Uni�n
Europea reside en reducir las emisiones procedentes de los
veh�culos autom�viles. Las normas Euro 96 y Euro 2000 tratan
fundamentalmente, de las emisiones por evaporaci�n derivadas de
la penetraci�n del carburante a trav�s de los materiales pol�meros.

En el presente art�culo, los autores exponen el m�todo de ensayo
de las l�neas de carburante que se han desarrollado por el IFP con
PSA y Renault. Tambi�n se presentan los resultados conseguidos
con diversos tipos de canalizaciones y varios fluidos en ensayo.
Habida cuenta de estos resultados y del grado de severidad de las
nuevas normas, los fabricantes de equipos y los proveedores de
materias deben desarrollar nuevas soluciones con objeto de mejo-
rar la resistencia a la penetraci�n.

NOTE TECHNIQUE
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INTRODUCTION Ð LIMITATION
DES �MISSIONS

L'Union europ�enne a d�fini une politique environ-
nementale visant � am�liorer la qualit� de l'air et notam-
ment � r�duire les �missions d'hydrocarbures par les
v�hicules automobiles.

Malgr� les importants progr�s techniques qui ont
permis une r�duction sensible des �missions, l'augmen-
tation constante du trafic routier impose de nouvelles
avanc�es, et un durcissement des r�glements europ�ens
est pr�vu � l'horizon 2000.

La r�glementation europ�enne pr�voit notamment
une mesure plus s�v�re des �missions, inspir�e d'une
m�thode californienne et qui consiste � d�terminer
dans une chambre d'essai (dite VT SHED) le niveau
d'hydrocarbures �mis par �vaporation pour un v�hicule
� l'arr�t [1]. La figure 1 donne les d�roulements simpli-
fi�s de l'essai Euro 96 et de la proposition d'essai Euro
2000.

Le durcissement consiste � soumettre le v�hicule
pr�conditionn� � 25 heures de mesure, ce qui est � com-
parer aux 2 heures du test Euro 96. Le carburant d'essai
est, dans un premier temps, un fluide sans plomb et non
alcoolis�, mais il n'est pas impossible que les directives
europ�ennes �voluent dans les ann�es � venir. En effet,
il semble quÕ�ventuellement la r�glementation puisse
s'appliquer � des v�hicules usag�s et surtout la pr�sence
de produits oxyg�n�s pourrait encore rendre l'essai plus
s�v�re. Le niveau d'exigence sur les �missions demeure
inchang� : 2 g maximum de perte par �vaporation lors
de l'essai pour l'ensemble du v�hicule.

Les travaux men�s par les constructeurs au sein
de l'ACEA montrent que les v�hicules doivent
n�cessairement progresser afin de satisfaire � cette
future r�glementation. Les progr�s � r�aliser concernent
prioritairement l'ensemble du circuit � carburant estim�
responsable des trois quarts des �vaporations consta-
t�es, mais des progr�s sont �galement n�cessaires sur
les peintures plastiques et autres fluides du moteur.

Les mati�res plastiques composant les r�servoirs et
canalisations du circuit � carburant sont sujettes � des
ph�nom�nes de perm�abilit� [2] qu'il est n�cessaire de
quantifier afin de pouvoir les r�duire efficacement, sous
peine de devoir revenir � des solutions m�talliques.

Des chambres d'essai r�duites ont �t� pr�alablement
mises au point pour �tudier la perm�abilit� et/ou l'�tan-
ch�it� des r�servoirs et des circuits complets.

PSA, Renault et l'IFP se sont particuli�rement int�-
ress�s � la mise au point d'un dispositif permettant
d'�valuer la contribution des canalisations et des
connexions aux �missions d'un v�hicule. Le dispositif
porte le nom d'AMEC (Appareillage de Mesure des
�missions de Carburant).

1 APPAREILLAGE DE MESURE DES
�MISSIONS DE CARBURANT (AMEC)

1.1 Objectifs 

La n�cessit� de ma�triser les �missions de carburant �
travers les diff�rents �l�ments du circuit carburant, ici
entre le r�servoir et le moteur (canalisations, raccords,

LES ÉMISSIONS PAR PERMÉABILITÉ À TRAVERS LES CANALISATIONS DES VÉHICULES AUTOMOBILES

REVUE DE L’INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE
VOL. 52, N° 6, NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1997

644

pr�conditionnement�
4 cycles urbains + 2 extra-urbains

roulage 3000 km

mac�ration 10-36 h � 20-30oC

�missions � chaud 1 h � 23-31oC

�missions diurnes 1 h � 16-30oC

essai banc � rouleaux�
4 cycles urbains + 1 extra-urbain

pr�conditionnement�
1 cycle urbain + 2 extra-urbains

roulage 3000 km

roulage cycle urbain

saturation canister

mac�ration 6-36 h � 20-30oC

mac�ration 6-64 h � 20oC
�missions � chaud 1 h � 23-31oC

�missions diurnes 24 h � 20-35oC

essai banc � rouleaux�
cycles urbain et extra-urbain

EURO 96 EURO 2000

mesure possible des �missions � l'�chappement

mesure des �missions par �vaporation�
v�hicule � l'arr�t dans la chambre VT SHED

le total des �missions�
doit �tre inf�rieur � 2 g

Figure 1

D�roulements simplifi�s des proc�-
dures Euro 96 et Euro 2000.

Succinct development of the Euro 96
and Euro 2000 procedures.



rampe d'injection), a conduit PSA et Renault � se doter
d'un outil de caract�risation et d'�tude. Les construc-
teurs fran�ais et l'IFP ont donc financ� � partir de 1994
la r�alisation d'un appareillage (l'AMEC) permettant la
mesure des �missions sur des �l�ments du circuit sou-
mis � une circulation de carburant sous pression et tem-
p�rature.

Les objectifs principaux sont les suivants :
Ð permettre aux constructeurs de disposer d'un outil

ind�pendant ;
Ð r�aliser la mise au point des proc�dures d'essai, en

particulier gr�ce � des essais interlaboratoires ;
Ð �valuer et comparer les solutions propos�es par les

fournisseurs ;
Ð r�aliser des �tudes de base sur les m�canismes de

perm�ation, les effets des param�tres, l'analyse des
�missions, etc. ;

Ð et bien entendu, de mettre � la disposition des four-
nisseurs cet appareillage d'essai.

1.2 M�thode d'essai

Cette m�thode est en cours de d�finition et elle est
bas�e sur les travaux d�j� r�alis�s chez la plupart des
producteurs de mati�res plastiques dont les produits
sont, ou peuvent �tre, utilis�s pour la r�alisation des
canalisations [3] [4] [5].

Des communications pr�c�dentes ont fait le point
sur les interactions entre les mat�riaux polym�res et
les fluides automobiles [6] [7], nous y d�crivions en
particulier la perm�ation des carburants � travers ces
mati�res.

Nous ne donnerons ici qu'un r�sum� du principe de
l'appareillage et de la m�thodologie.

La canalisation � tester (de pr�f�rence d'une lon-
gueur de 2 m) soumise � une circulation de carburant,
est plac�e dans une cellule r�gul�e en temp�rature dans
laquelle circule un flux d'azote qui entra�ne les vapeurs
de carburant qui ont diffus� � travers les parois de la
canalisation. Ces vapeurs sont ensuite adsorb�es sur des
charbons actifs, lesquels sont r�guli�rement pes�s pour
en d�duire la masse de carburant capt�e.

Le circuit de carburant comprend, outre la canali-
sation � tester, une pompe et un r�servoir r�gul� en
temp�rature sous pression d'azote. Des capteurs de
temp�rature, de d�bit et de pression permettent de
r�guler et contr�ler les diff�rents param�tres de fonc-
tionnement de l'appareillage.

L'essai se d�roule de la fa�on suivante :
Ð Afin de limiter le temps d'essai sur l'appareillage, les

canalisations peuvent �tre pr�conditionn�es en �tuve
apr�s avoir �t� remplies de carburant, ceci pendant
500 heures � la temp�rature de l'essai. On effectue
des pes�es et des renouvellements de fluide.

Ð Les canalisations sont ensuite mont�es dans les cel-
lules �tanches avec leurs raccordements � l'ext�rieur.
La mesure proprement dite des �missions peut �tre
lanc�e.

Ð Le calcul de la vitesse de perm�ation s'effectue apr�s
obtention de l'�quilibre, sur une p�riode d'�missions
stables d'au moins 300 heures. Les variations dimen-
sionnelles sont �galement observ�es.
Les �missions de carburant, ou vitesses de perm�a-

tion sont exprim�es en masse de carburant par unit� de
temps et par unit� de longueur des tubes ou de surface
en contact avec le fluide. Le v�ritable coefficient de
perm�abilit� devrait, lui, �tre calcul� en tenant compte
de l'�paisseur de la paroi.

1.3 Appareillage AMEC

L'installation r�alis�e � l'IFP comporte deux ensem-
bles s�par�s comprenant chacun trois cellules. Chaque
ensemble dispose d'un r�servoir � carburant et des
moyens de chauffage et de pompage du fluide d'essai
ainsi que dÕazote. La figure 2 donne le sch�ma de prin-
cipe d'un poste de l'installation et la photographie de la
figure 3 montre trois des six postes.

1.4 �talonnage et analyses
par chromatographie

Nous avons v�rifi� dans les conditions habituelles de
mesure que l'efficacit� des charbons actifs se situait
entre 95 et 98 %. D'autre part, nous avons exp�riment�
des pr�l�vements sur le circuit de r�cup�ration des
vapeurs afin d'effectuer des analyses d�taill�es par
chromatographie en phase gazeuse sur les vapeurs de
carburant qui ont travers� les parois de la canalisation.
Des analyses peuvent �galement �tre effectu�es sur le
liquide d'essai.

2 EXEMPLE DE R�SULTATS

La figure 4 montre une courbe type de perm�abilit�
d'un fluide passant � travers une paroi. La phase 1
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Appareillage de mesure des �missions de carburant�
Appareil IFP / PSA / RENAULT

Figure 2

Sch�ma d'un des six postes
de mesure de l'AMEC (le
r�servoir alimente 3 postes).

The testing apparatus AMEC:
one of the six cells (the fuel
tank supplies 3 cells).

Figure 3

Vue partielle (3 postes) de l'installation AMEC :

Ð baie de commande et de contr�le � gauche ;

Ð 3 cellules d'essai en haut et r�servoir de carburant en haut �
droite ;

Ð pi�geage des �missions par charbons actifs, pompes N2 et
carburant au centre ;

Ð bains de chauffage des cellules et du r�servoir en bas.

Partial view (3 cells) of the AMEC apparatus:

Ð control on the left;

Ð 3 cells at the top and fuel tank at the top right;

Ð activated carbon traps, N2 and fuel pumps on the center;

Ð thermostated baths for the cells and the fuel tank below.



durant laquelle la mati�re s'impr�gne du liquide d'essai
est de pr�f�rence r�alis�e lors du pr�conditionnement.
La phase 2 permet la mesure de la vitesse de perm�a-
tion et est parfois suivie d'une troisi�me phase montrant
un comportement anormal. Cette anomalie peut �tre
due � une �volution du mat�riau (par exemple la dispa-
rition d'un plastifiant) ou du fluide d'essai (�puisement
du ou des constituants qui pr�sentent les vitesses de
perm�ation les plus �lev�es) et se caract�rise souvent
par une baisse de la perm�abilit�.

2.1 R�sultats obtenus avec des 
canalisations commerciales

La figure 5 donne les courbes obtenues avec 4 types
de canalisation en pr�sence d'un fluide synth�tique
contenant du m�thanol (fluide O) � 60 ¡C. Ces condi-
tions d'essai sont s�v�res et induisent des comporte-
ments tr�s diff�rents. 

La canalisation sous ch�ssis la plus classique est ici
repr�sent�e par le polyamide PA 11 : la courbe pr�sente
deux pentes probablement li�es au d�part du plastifiant.
Le polyamide PA 12 est ici beaucoup plus plastifi� que
le pr�c�dent ce qui provoque une augmentation impor-
tante de la perm�abilit�. 

Une fa�on de r�duire la perm�abilit� est d'utiliser un
tube multicouche, ici PVDF/PA 12, le polyfluorure de
vinylid�ne (PVDF) favorisant moins le passage du
m�thanol que les polyamides.

La quatri�me canalisation (�tudi�e pour �tre utili-
s�e pr�s du moteur) est un multicouche d'�lasto-
m�res, la couche interne �tant un �lastom�re fluor�
beaucoup plus performant que les caoutchoucs habi-
tuels. Une canalisation � base de caoutchouc nitrile

aurait une perm�abilit� au fluide O beaucoup plus �le-
v�e que celle de ce fluoro�lastom�re (dans un rapport
10 environ).

La figure 6 montre l'effet du type de fluide d'essai.
La canalisation � base d'�lastom�re fluor� voit son taux
d'�missions passer de 13,4 g/m.24 h avec le fluide syn-
th�tique O (contenant 15 % de m�thanol) � 3 g/m.24 h
avec le carburant L (sans plomb et sans alcool, actuelle-
ment utilis� pour les essais SHED). De m�me les poly-
amides ont un bien meilleur comportement en l'absence
de m�thanol.

Afin de mieux illustrer la s�lectivit� des mat�riaux
vis-�-vis des constituants des carburants, nous avons
pratiqu� des analyses d�taill�es par chromatographie
des vapeurs �mises par les canalisations. La figure 7
donne pour les quatre canalisations (d�j� mentionn�es
sur la figure 5) la r�partition des 3 constituants du
fluide d'essai.

Le fluide O circulant dans la canalisation a pour
composition : 15 % de m�thanol, 42,5 % de tolu�ne et
42,5 % d'isooctane en volume (les teneurs en masse
apr�s analyse du liquide �taient respectivement 15,4 %,
47,3 % et 37,3 %). Nous retrouvons dans les �missions
de tous les tubes le m�thanol comme constituant majo-
ritaire. Le tolu�ne (hydrocarbure aromatique) passe
ensuite nettement mieux que l'isooctane (hydrocarbure
isoparaffinique).

Les polyamides sont tr�s sensibles au m�thanol et
la forte plastification du PA 12 (ici doubl�e par rap-
port � celle du PA 11) augmente fortement la perm�a-
bilit� globale et en particulier celle au tolu�ne. Si la
couche PVDF du multicouche a un effet important
sur le niveau d'�mission, elle est, elle aussi, pr�f�ren-
tiellement perm�able au m�thanol. Dans le cas de
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3 :� anomalie (modification du�
� mat�riau ou du fluide d'essai)

2 :� �tat d'�quilibre

1 :� impr�gnation de la�
� mati�re par le fluide

1 2 3

Vitesse de perm�ation

Temps

F
lu
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e 

�m
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Figure 4

Courbe type de perm�abilit�.

Typical curve of a permeation testing.



l'�lastom�re, la part du tolu�ne est presque aussi �lev�e
que celle du m�thanol.

Ces quelques exemples illustrent les informations
qu'il est possible d'acqu�rir avec cet appareillage et ceci
dans les conditions d'essai repr�sentatives de l'utilisa-
tion sur v�hicule.

Figure 7

Analyse par chromatographie des �missions � travers des
canalisations commerciales.

Chromatographic analysis of the emissions through com-
mercial fuel lines.

CONCLUSION

La m�thode d'essai que nous avons d�crite
demande des moyens assez importants, cependant le
principe en est relativement simple, en particulier la
mesure par adsorption sur des charbons actifs. Les
mesures que nous avons effectu�es jusqu'� pr�sent don-
nent une gamme tr�s large de perm�abilit� (de 0,02 �
20 g/m.24 h). Si lÕon compare cette proc�dure avec la
m�thode de mesure de la perm�abilit� par pes�e de
petites cellules ferm�es par un disque du mat�riau �
tester, elle pr�sente plusieurs avantages : la surface de
mati�re en contact avec le fluide est beaucoup plus
importante (au moins 10 fois sup�rieure), de plus le
grand volume de fluide permet de limiter l'�volution de
sa composition et enfin, les conditions sont beaucoup
plus repr�sentatives, d'une part, de l'application r�elle
sur v�hicule et d'autre part, du point de vue mise en
Ïuvre de la mati�re (moulage et extrusion peuvent
conduire � des propri�t�s diff�rentes).

L'�volution pr�vue de notre appareillage d'essai est
l'installation sur le site d'un syst�me d'analyse par chro-
matographie gazeuse des �missions. Ces analyses
devront permettre de faire des mesures globales avec un
d�tecteur FID (m�thode analogue � celle utilis�e par le
test SHED) mais aussi de d�tailler les constituants dans
le cas des faibles �missions.
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Figure 5

�missions de carburant mesur�es � 60 ¡C sur des canalisations
utilis�es sur les v�hicules.

Permeation rates at 60¡C of various commercial fuel lines.

Fuel O: 42.5% isooctane + 42.5% toluene + 15% methanol
(% volume).

Figure 6

Effets de divers carburants sur les �missions � travers un
�lastom�re fluor� et des polyamides.

Effects of various fuels on the permeation rates of a
fluoroelastomer and two polyamides.
Fuel O: 42.5% isooctane + 42.5% toluene + 15% methanol
(% volume).
Fuel L: unleaded fuel without alcohol.



Le choix des fluides d'essai est tr�s important sur la
perm�abilit� des mat�riaux. Il est clair que l'utilisation
d'un carburant contenant du m�thanol augmente sensi-
blement les �missions, or, dans le cadre des proc�dures
Euro 96 et Euro 2000, c'est le fluide L (carburant sans
plomb et sans alcool) qui est sp�cifi�. C'est donc avec
ce carburant que sont actuellement effectu�s les essais
SHED sur v�hicule et il en est de m�me pour les essais
de qualification sur les �l�ments des circuits � carbu-
rant. Cependant, le choix des constructeurs fran�ais
prendra �galement en compte les performances des
nouvelles solutions avec des carburants oxyg�n�s, en
particulier pour l'exportation des v�hicules dans des
pays dont les normes sont diff�rentes.

De plus, il semble possible que la proc�dure Euro
2000 �volue vers l'utilisation d'un carburant oxyg�n�,
non seulement pour l'homologation des v�hicules neufs
mais peut-�tre pour des v�hicules usag�s.

Les nouvelles exigences demandent donc une �vo-
lution sensible des canalisations actuelles (typique-
ment en polyamide 11 ou 12 pour les tubes rigides, et
� base de caoutchouc nitrile PVC pour les tubes
souples). Les nouvelles solutions moins perm�ables
(tubes multicouches, etc.) devront �galement satisfaire
� l'ensemble des cahiers des charges (r�sistances aux
chocs, aux vibrations, au feu, facilit� de raccordement
et de mise en place, �tanch�it� des raccords, etc.). Il est
donc clair qu'un saut technologique non n�gligeable
pourrait s'av�rer n�cessaire aussi bien au niveau des

mat�riaux employ�s que des structures des canalisa-
tions. Cependant un bilan �conomique devra prouver la
sup�riorit� des polym�res par rapport aux mat�riaux
m�talliques absolument imperm�ables ; les construc-
teurs choisiront en effet les solutions qui pr�senteront
le meilleur compromis performances/co�t.
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